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Mineralien von Kolm bei Dellach.

Der Giite des Herrn Hofrates Dr. Canaval verdanke ich
zwel Handstiicke von dem Blei-Zink-Bergbaue Kolm bei Dellach
im oberen Drautale, der durch Otto Submann im Jahrbuche der
k. k. geologischen Reichsanstalt, LI. Band, 1901, pag. 265 ff.,
beschrieben ist.

Die Stiicke bestehen der Hauptsache nach aus einem
briichigen, stark angegriffenen Ialk, der etwas DBitumen, schr
viel Eisen und ein wenig Magnesium enthilt, also schwach dolo-
mitiseh ist. Der Kalk ist von einem kleinen Gange und von zahl-
losen, mehr oder weniger feinen Spriingen durchzogen, welche
alle von einem staubfeinen, erdigen, in der Farbe zwischen braun,
gelbiichrot, weiligrau bis weill wechselnden Materiale erfiillt sind.
Die erdige Substanz bedeckt auch teilweise die Stiicke. Ihrer
Zusammensetzung nach ist sie ein Gemenge von Eisenocker und
crdigem Galmei, doch enthilt sie auch ganz kleine, weingelbe
Kristillehen von Zinkblende, was man schon daraus entnehmen
kann, dal} sich beim Auflosen der Substanz in verdiinnter Salz-
siure ein erheblicher Geruch nach Schwefelwasserstoff entwickelt.
Von dem primiren Schwefelkies — wohl Markasit,” nach Ana-
logic mit unzersetzten Partien des gleichen Vorkommens (vgl.
SuBmann, a. a. O0.) — ist keine Spur mehr zu finden.

Da auch Gips hie und da in so staubfeiner Form vorkommt
und am Kolm Gips ziemlich hiiufig zu sein scheint (vgl. Suli-
mann a. a. O.), wurden die weillen Partien der pulverigen Sub-
stanz auch auf Gips gepriift. Die chemische Probe (Chlorbarinm-
fillung) verlief jedoch resultatlos.

Die Oberfliche des einen Stiickes ist mit zahlreichen
braunen, kreisformigen Wirzehen versehen, deren Durchmesser
swischen 1°5 mm und mikroskopischer Kleinheit schwankt. Sie
schen kleinen Flechten- oder Pilzkolonien ftiuschend #hnlich.
Der Hauptsache nach bestehen sie aus Eisenocker und sehr
klemen glasigen Partikeln von Brauneisenstein. Diese kleinen
Wirzehen waren wohl urspriinglich kugelige Aggregate von Mar-
kasit, der ja oft in solcher Art vorkommt. :

Der kleine Blei-Zink-Gang, der beide Stiicke durchzieht,
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ist sehr wechselnd in seiner Miichtigkeit: sie schwankt zwischen
1 mm und 1 e¢m. Sowie der Gang sich etwas auftut, bildet er
offene Drusenriiume. In einem der beiden Stiicke macht der
Gang einen typischen Iaken, indem er von einer Kluftfliche
auf eine andere iiberspringt; gerade dort ist die schonste Druse.
Alle die kleinen Spalten, die mit dem Gange in Verbindung
stelien, besitzen eine dihnliche Fiillung wie er selbst. Durch diesen
Umstand und ferner dadurch, daB der Gang oft Nebengesteins-
brocken umschlieBt, beziehungsweise Triimmer wegsitzen und
wieder zuscharen, wird an manchen Stellen ein ganzes Gangnetz
erzeugt.

Die urspriingliche Fiillung des Ganges scheint der Haupt-
sache nach Bleiglanz, Zinkblende und Schwefelkies (Markasit)
gewesen zu sein. dJetzt enthiilt er Weilbleierz, Bleiglanz, erdigen
Galmei, Kizenocker, Zinkblende und in geringer Menge Gelb-
bleierz.

Das Weillbleierz ist in den offenen Drusenrdumen in
schonen Kristallen lose aufgewachsen, deren Dimension zwischen
mikroskopischer Kleinheit und einem Grifienverhiltnisse von
2 mm Linge nmd 1 mm Breite schwankt. Auch in jedem son-
stigen Hohlraume sind die Cerussitkristiillehen zu treffen und

auch in dem erdigen Galmei und Eisenocker
sind sie eingebettet.

A An Formen wurden beobachtet (I'ig. 1):
Miller: Naumann:
M = (110) co P
I = (010) oo P oo
u = (021) 2 Pco
t = (111) P
' In einem Falle glaube ich, auch die

Basis ¢ = (001) oP gesehen zu haben. Die
ibrigen Flichen sind an jedem Kristalle
vorhanden. Der Habitus der Kristalle schwankt zwischen den
langprismatischen, fast nadeligen Form und der tafeligen, bei
welcher das zweite Pinakoid (010) vorherrscht. Die Pyramide
t = (111) ist nur selten so entwickelt, dal} der Kristall zugespitzt

Fig. 1.
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ersche_ipt.; meistens tritt sie zuriick und die Prismenflichen 021
und 021 bilden eine lingere scharfe Kante.

Von den Flichen glinzt am stdrksten w, dann folgen der
Reihe nach M, I und ¢

Kein cinziger der Kristalle stellt ein ecinzelnes, in sich
nomogenes Individuum dar, sondern jeder ist durch lamellare
Zwillingsbildung (Fig.2)nach M = (110) mehr oder weniger stark in
Richtung der c¢-Achse gestreift, wie es beim WeiBbleierz ja die
Regel ist. Aubler dieser lamellaren Zwillingshildung ist aber auch
itberaus hiinfig die ebenfalls charakteristische stern- und ficher-
formige oder wabenartige Verwachsung zu bemerken. (Iig. 3.)

Fig. 3.

Selir oft tritt mitten in demezweiten Pinakoid ! = (010)
die terminzale Fliche v = (021) auf und es entsteht so bei mehr-
facher Wiederholung dieser Erscheinung ein getrepptes Aussehen
der Fliche [ oder bei einmaliger, aber stirkerer Ausbildung von
« die Andeutung einer scepterartigen Form.

Bei den Kristallen, dlie den Drusenwinden aufgewachsen
sind, liBt sich kaum irgend eine RegelmiBigkeit in der Anord-
nung erkennen: die meisten stehen mit der e-Achse mehr oder
minder senkrecht zur Wandung der Druse, viele liegen aber
gleichsam auf der letzteren. TFast alle Kristalle sind so lose
angewachsen, dafl die Kristallflichen mahezu ringsum aus-
gebildet sind.

Noch weniger liBt sich eine regelmifBlige Anordnung bei
den in dem miirben Galmei eingebetteten Kristallen beobachten.
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Diese sind aber immer klein und es herrseht bei ihmen die tatelige
Form bei weitem nicht so vor wie in den Drusen.

Die Weilbleierzkristalle der untersuchten Stiicke sind fast
simtlich farblos und nahezu wasserhell, jedoch sind an vielen
mit dem Mikroskop schwarzblaue bis schwarze Ilecken zu be-
obachten, die vielleicht in einem Pigment von staubfeinem Blei-
glanz ihre Ursache haben.

Zu bemerken ist noch, daB man bei Untersuchung der
Stiicke mit stivkerer VergrifBerung iberall die ganz kleinen Weil}-
bleierzkristalle auf den groBeren und auf den sonst noch vor-
handenen Objekten aufsitzen sieht.")

Gritiere Gelbbleierzkristalle, aber doch nur 08
bis 1 mom lung, finden sich nur einzeln in den Drusenriumen, und
zwar oft in ganz {ypisch hemimorphen Formen, welche mikro-
skopisch als Pyramide mit Basis erscheinen. Die mikroskopische
Untersuchvng zeigt jedoch, dafi die Kristalle gleichsam einen
ireppenfovinigen Aufbau aus zahlreichen kleinen Individuen dar-
stellen, ind zwar derart, dafl die oberen Pyramiden der Einzel-

individuen sich zu einer grofien Pyramide — wohl der primiiren
= {111) - vereinigen, wihrend die unteren Pyramiden, dic

vielleicht aneh stumpfer sind, alle einzeln endigen und daher den
Findruck  einer rauhen Basis erwecken.  Glatt sind auch die
Pyramidenflichen nicht; besonders gegen die Spitze zun bleiben
cinzelne der Teilindividuen zuriick und lassen auch hier cine
zackige lindignng entstechen.  Doch fiuden sieh anch einzelne
Kristalle 101t verhdltnismillig elatten Pyramidenflichen, die in
cine scharfe Spitze auslaufen.

Die Pyramidenflichen wilben dich derart nach auBen, dal
man auch das Vorhandensein der autrechten Siule und vielleicht
auch zweier  verschieden  steiler Pyramiden  annehmen  kann,
Aullerdert ist an den kleinen, die DBasis bildenden Gegen-
pyramiden  das Auftreten eciner Pyramide dritter Avt ganz
schwach zu beobachten. Diesen ausgesprochen pyramidalen Ila-

1) Zu Messungen eignen sich die Kristalle sehr schlecht; von den
gemessenen Winkeln waven nur zwei sehr genan zytreffend,
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bitus (Fig. 4) zeigen jedoch nur einige,
und zwar die Minderzahl der Wulfenit-
kristalle. Bei den iibrigen biegen sich die
Pyramidenflichen schon zur Gegenpyramide
zusammen und dieseé ist manchmal so weit
ausgebildet, dall der Habitus eine nahezu
bipyramidale wird. Zu irgendwelchen
Messungen sind die Kristalle ginzlich un-
brauchbar.

Die Farbe dieser grofieren Wulfenit- Fig. 4.
kristalle liegt zwischen einem tritben Weingelb und Ledergelb.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der Stiicke wurden
nun auferlem schwache, gelbgefirbte Uberziige bemerkt, welche
auch aus Wulfenit bestehen, und zwar aus mikroskopisch

kleinen Kristallen, unter denen ausgepriigte glinzende Pyra-
miden und Bipyramiden, hauptsichlich aber tafelige bis papier-
diinne Iorimen mit vorherrschender Basis vorhanden sind.

Diese Kristéllchen waren teils schwach durchscheinend,
teils unduiehsichtig und intensiv zitrongelh gefiivht. Sie scheinen
mindestens ein anderes Alter, wenn nicht vielleicht eine etwas
andere chemische Zusammensetzung als die grofleren Kristalle
zu haben.

An einem Stiicke wurden noch zwei graue Kristalle ge-
funden, deren grofte Dimension vielleicht 08 mm betrug und
welche einen diberaus merkwiirdigen Habitus aufwiesen. Der
eine von den beiden sall auf einem Bruchstiicke zwischen Cerussit-
kristallen, so daBl er der Beobachtung schwer zuginglich war,
der andere aber war ziemlich lose und wurde mit dem Mikroskop
und dem Lotrohr untersucht.

Die Kristallform ist sehr unregelmiafBig und a6t zuerst an
das monokline System denken, aber die Kristalle sind doch
walirscheinlicl tetragonal pyramidal-hemiedrisch, da ein 4 4 4-
seitiger GrundriBl zu bemerken ist; die UnregelmiBigkeit in der
Form kommt wohl daher, daB irgendwelche Pyramidenflichen
schr ungleichmiiBig ausgebildet sind. Die Farbe schwankt zwi-
schen gritnlichgrau und einem triitbgrauen Gelb., Streifung pa-
rallel zu einigen Kanten ist deutlich zu bemerken und auBerdem
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scheinen den Kristallen dunkle Partikelchen auf- oder eingelagert
zu sein ; wenigstens hat der eine, aufgewachsene, ein vollkommen
gefieektes Aussehen.

Das Pulver des einen Kristalls galy mit der Phosphorsalz-
perle der Reduktionsflamme eine blaugrine Fiarbung. Mit Eisen-
oxyd wuede keine Rotfarbung erzeugt. Es scheint also wohl keine
Wolframsiure, dagegen wahrscheinlich Molybdiinsiure vorhanden
zu sein,  Kin nasser Versuch mifBlang wegen der dullerst geringen
Substanzmenge (zirka 20 mg).?) Mit verdiinnter Salzsiure hrauste
der Kristall nicht auf.

Es wiire sehr interessant, mehr von diesem Mineral, das
vieileicht eine Abart des Wulfenits oder eines verwandten Mi-
nerals darstel't, zu untersuchen.

Der Bleiglanz glinzt in den noch erhaltenen kristalli-
nischen Partien sehr stark. Erdiger Galmei wird teils von ihin
wmschlossen, teils umsehlieBt ihn soleher. Zivischen den Weil}-
bleierzkristallen bedeckt er die Drusenwunde als mulmiger, staub-
artiger, schwarzer Uberzug.

Die Zinkblende bildet Kérnchen von ihrem Zer-
setzungsprodnkte, dem Galmei, umgeben.

s eriibiigt, noch einiges iiber die Altersfolge der Mi-
neralbildungen aut den untersuchten Stiicken zu bemerken. Die
unter dem Mikroskop schneeweil erscheinenden, feinen Uberziige
von Galmei scheinen am jiingsten zu sein.  WeiBbleierzkristalle
haben sich anscheinend von dem Momente an, wo die Sulfide sich
umzusetzen  Legannen,  fortwihrend gebildet, beziehungsweise
wiedergebildet. Das Gelbbleierz scheint aber auch in zwei Alters-
stufen vorhanden zu sein; ich mdochte wenigstens die groferen
pyramidalen Kristalle fiir dlter halten, als die intensiv gelben
Uberziige mit den kleinen tafeligen Kristallen.

Da die groBeren Wulfenit-Kristalle sich in ihrem Aunftreten
dem Weilhleierz anscheinend zeitlich analog erweisen, sind sie
wohl gleichfalls aus dem Bleiglanz hervorgegangen, wenn auch die
untersuchien Stiicke hiefiir keinen dirvekten Beweis liefern.

Berlin, am 18, Juli 1911.

Werner Freiherr von Reitzenstein,

2) Leider wurde die Prﬁfung auf Blei verabsiumt,
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