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Im mittleren bis oberen Rotliegenden der Schichten
von Tregiovo fand Herr Dr. H. MOSTLER (Innsbruck) Blei-
und Kupfererze. Uber die Bleivererzung, die sich nach einge-
henden Untersuchungen als sedimentar erwiesen hat, wurde
bereits in einer jungst erschienenen Arbeit (MOSTLER 1965)
berichtet; etliche Erzproben, die mir H. MOSTLER in dan-
kenswerter Weise Uberlassen hat, gestatteten eine erzmikro-
skopische Bearbeitung der Kupfervererzung, uUber deren Er-

gebnisse hier nun berichtet werden soll.

Im Schrifttum finden sich nur wenige Hinweise auf die-
se Erzvorkommen: zwei Arbeiten M. VACEKSs (1894:432, 1911:
12), je eine Notiz SRBIKs (1929:250) und KLEBELSBERGSs
(1935:312) sowie ein Schurfbericht aus jungerer Zeit. Am aus-
fuhrlichsten hat H. MOSTLER (1965) das Vorkommen behan-
delt.

Wie er zeigen konnte (siehe sein Profil), setzen uber
dem Quarzporphyr, dem etwa 4 m méchtigen "Porphyrzersatz"
und 10 m SiO2-arinen, tonig-sandigen Schichten 2m kieselige
Resedimente mit geringem Karbonatgehalt ein, die die ersten
Bleiglanzspuren fuhren. Hierauf folgen zuerst Schichten(4 m)
mit einer Zunahme von Si02 gegen das Hangende, dann mehr
als 6 m tonig-feinsandige Schichten, an der Basis wieder mit
Bleiglanz, 2 m Kieselsdurebédnder, dann karbonatische Lagen
mit Kieselsdurebandern, hierauf ein Millimeter-Rhythmit mit
Bleiglanz. Es folgen Hornsteinlagen und sandige Mergel, Kalk-
mergel, schlielich 4 m Si0O2-reiche, sandig-tonige Schichten.
Den Abschlul3 dieses Profils bildet im Hangenden eine ca. Im
messende Lage mit Bleiglanzkonkretionen.

An dieses Profil l1aBt sich nun trotz schlechter AufschluBver-
haltnisse das nur etwa 100 m davon entfernte mit der Kupfer-
vererzung anschlieBen. Wieder nach H. MOSTLER liegen hier
Uber der Lage mit den Bleiglanzkonkretionen zuunterst 42em

rhythmische Sedimente (klastische bzw. Resedimente des Mi-
krites) mit Bleiglanz, Zinkblende und Pyritkonkretionen. Die-

se werden von einem Mikrit mit Trockenrisscn, Bleiglanz,



Zinkblende, etwas Kupferkies (von welch letzterem MOSTLER
vermutet, dall er aus der daruber folgenden Lage eingewan-
dert sein konnte) Uberlagert. Ein Mikrit mit diskordanten Kup-
ferkiesgdngchen und ein Fahlerzband im bergméannisch Han-
genden dazu mit einem eisenreichen Karbonat am liegenden
Salband beschlieRBen die erzfuhrende Folge. Das Hangende
fuhrt zwar auch Mikrite der gleichen Art, aber ohne jede Spur
einer Vererzung.

Die von mir untersuchten Proben, von denen DuUnn- und
Anschliffe angefertigt wurden, entstammen dem Mikrit mit
den Kupferkiesgdngen und dem Fahlerzgang und seiner Umge-
bung. Sie zeigten, wenngleich der erzfuhrende Horizont nur
sehr geringméchtig ist, d. h, der Vererzungsvorgang einen
relativ kleinen Zeitraum beanspruchte, doch eine so schdne
Abfolge der mittelpermischen Erzmineralisation, dafl es sich

lohnt hier Einzelheiten zu bringen.

Ein Feinprofil durch die erzfuhrende Schichtfolge laRt
folgendes erkennen (Abb. 1):

Liegendes;

0, 27 mm feinkdrniges, etwas karbonatisches Sediment;

0, 027 mm Silt;

0, 32 mm kalkreicher Schluff. Eine Atzung verdeutlichte,
dalR der Kalkanteil in Form kleiner Klumpchen
vorliegt;

0, 306 mm Lage mit den ersten feinen Kupferkiesfinkchen
(max. KorngroéfRe; 0,027 mm);

0, 09 mm fast kalkfreier Schluff, erzfrei;

0,414 mm relativ groRe Kupferkies-Kupferindigkdrper
(max. KorngroéfRe: 0,09 mm), in karbonatfreier
Matrix in den &lteren, tieferen Lagen (Machtig-
keit: 0, 108 mm) und in einer karbonatarmen,
feinkdérnigen, hangenden Lage. Eine deutliche
Sutur bildet die Hangendgrenze;

0, 054 mm stark kalkige Lage;

0,072 mm kalkarmer, mit Kupferkies und Kupferindig;
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kalkreicher, wenig vererzt. Das Erz (Kupfer-
kies, Kupferindig und Bornit) liegt aber in gro-
beren Aggregaten vor (max. .Korngrofe:

0, 117 mm);

kalkarmer Schluff mit deutlich lagiger
Kupferindigvererzung;

kalkreich, grober, erzfrei;

deutliche Kupferindigvererzung;

kalkreich wie die vorhin genannte (vorletzte)
Schicht, erzfrei; im Hangenden eine deutliche
Erosionsdiskordanz;

besonders kalkreich. Der Kalkpelit (groRere
rundliche Klimpchen mit einem Durchmesser
von 0, 144 mm) enthalt ab und zu ein Funkchen
mit Kupferkies und Kupferindig;

feinkdrnige Lage, kalkarmer, in tiefsten Berei-
chen (Méachtigkeit: 0, 162 mm) noch eine schwa-
che Vererzung;

kalkarm. Der geringe Kalkanteil ist wieder in
kleinen Bereichen (Kliumpchen) konzentriert;
feinkorniger kalkiger Schluff; der Kalkgehalt ist
gleichmaRig Uber die ganze Schichte verteilt;
die liegendsten Bereiche sind kalk- und erzfrei.
Der Kalkgehalt nimmt gegen das Hangende kon-
tinuierlich zu und ist an der Hangendgrenze, die
sehr scharf ausgebildet ist, beachtlich;
kalkarm. Der Kalkgehalt ist wieder in kleinen
Klumpchen enthalten; neuerliches Einsetzen der
Kupferkies-Kupferindig-Vererzung;

kalkreiche, feinkérnige Lage, erzarm. Die Han-
gendgrenze ist sehr unruhig;

nahezu kalkfreier Schluff; einzelne grobe Kalk-
krimel haben einen mittleren Durchmesser von
0,072 bis 0,09 mm, der max. Durchmesser

wurde mit 0, 288 mm gemessen; fein vererzt;



0, 27 mm mittlerer Kalkgehalt, schénes Lagengefuge,
schwach vererzt;

0, 18 mm kalkarmer, deutlich vererzt;

0, 288 mm feinkdrnige, kalkreiche Lage; der Kalkgehalt
ist hier Uber die ganze Lage sehr gleichmaRig
verteilt. Die unteren Lagen (Machtigkeit:

0, 072 mm) zeigen noch eine Vererzung, die
oberen Lagen sind erzfrei. Gegen das Hangen-
de bildet diese Lage eine deutliche Grenze;

0, 414 mm die kalkarmen Liegendlagen (0, 126 mm) sind
vererzt; darauf folgen eine kalkreichere, dar-
auf wieder eine kalkarmere, wieder eine kalk-
reichere, noch eine kalkarmere, zuletzt wie-
der eine kalkreiche Schichte; unruhige Hangend-
grenze;

0, 198-0,306 mm, an einer Stelle (Uber der spater noch zu
erwahnenden erzbringenden Kluft) 0, 324 mm
messend, eine stark vererzte, nahezu kalk-
freie Lage mit Kupferkies, der submarinen
Exhalationen entstammt (Abb. 2, 3);

ca. 0,45 mm kalkarm, ab und zu ein Kupferkiesfunkchen;
deutliche Hangendsutur mit schwacher Dis-
kordanz;

0, 558 mm kalkarm, die Klumpchen messen maximal
0, 036 mm; kaum nennenswerte Erzfuhrung;

0, 306 mm schlagartiges Einsetzen einer starken Verer-
zung in kalkfreiem Schluff;

0, 126 mm kalkfreier Schluff, nahezu erzfrei;

0, 108 mm kalkfrei, reich vererzt;

0, 072 mm kalkfrei, nahezu unvererzt;

0, 18 mm kalkfrei, deutlich mit Kupferkies vererzt;

0,09 mm kalk- und erzfrei; die Hangendgrenze ist un-
deutlich;

0, 18 mm Silt mit gleichmaRig verteiltem Kalkgehalt, erz-

frei; die Hangendgrenze wird durch eine starke
Sutur gebildet;
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Hangendes.

kalkarm, nicht vererzt, unruhige Illangend-
grenze;

kalkfrei, erzfrei, Hangendgrenze diskordant,
mit tief ausgewaschenen Erosionsrinnen (Tiefe:
0, 09 mm), die mit Sedimenten und dem Erz
der nachsthdheren Schichte gefullt sind;
Erzkrumel in einer Lage mit groben Kalkklimp-
chen und kalkfreier Matrix;

kalkarm. In feinen Gdngchen oder zusammen
mit KalkklUmpchen (Durchmesser: 0,09 mm)
findet man noch Erze;

kalkreiche, erzfreie Lage;

kalkarme Schichte mit gleichméaRig verteiltem
Kalkgehalt, erzfrei, im Hangenden eine Ero-
sionsdiskordanz;

99 mm, etvas kalkreicher, schwache Kupfer-
kiesfuhrung; deutliche Sutur im Hangenden;
kalkarm, einzelne Kupferkieskdrner;
kalkreicher S;It, erzfrei;

kalkarmer, deutliche Hangendsutur;

etwa im ss liegender Kupferkiesgang, sicher
epigenetisch, da man aus dem Schliff ersehen
kann, daB er mit einem benachbarten diskor-
danten, "echten" Gang in Verbindung steht;
kalkarm, nicht vererzt;

kalkfrei, seltene Erzfinkchen;

Silt mit gleichmaRiger starkerer Kalkfuhrung,

nicht vererzt;

Sieht man vom epigenetischen Kupferkiesgang ab, kann

man in diesem Detailprofil zumindest dreizehn Bereiche mit

s-konkordanter Kupfervererzung unterscheiden, die voneinan-

der durch taube Mikritlagen getrennt sind (Vjjl. damit: Abb. 4,

5). Im einzelnen ergeben sich dann noch feinere Untorsehoi-

dungsmoglichkeiten durch die Vergesellschaftung des Kupfer-

kieses mit Kupferindig und Bornit.



Durch einen glucklichen Umstand ist diese Erzfolge
als sicher submarin-exhalativ zu belegen: Im Anschliff fand
sich eine Stelle, an der langs einer Kluft die kupferfuhrenden
Losungen offensichtlich in den freien Meeresraum bzw. in
die oberflachennachsten, noch nicht diagenetisch verfestigten
Sedimente austraten (Es ist dies jene im oben gebrachten
Feinprofil mit 0° 198 —C'3"4 mm Machtigkeit angegebene La-;
ge;Abb. 2, 3). Einer kunftigen Klarung bedarf noch die Fra-
ge, ob die Cu-fuhrenden AushauchUngen mit den durch das
Profil angedeuteten Unterbrechungen oder ob sie kontinuier-
lich erfolgten und in diesem Falle lediglich besondere Bedin-
gungen im Sedimentationsraum (z. B. wechselnde Stromungs-
richtungen u. &.) eine anscheinend unterbrochene Erzfolge er-

gaben und damit eine mehrphasige Mineralisation vortauschen.

Sicher junger als die geschilderte Sedimentabfolge
mit ihren konkordanten und syngenetischen Erzen sind die
diskordanten — zum Teil symmetrisch, zum Teil asymmet-
risch aufgebauten — Kupferkiesgdnge mit oder ohne Fahlerz.
Ein Anschliff vom machtigsten, Uber 2 cm messenden, einem
asymmetrischen, Gang zeigt folgendes:

'‘Am Salband ist noch der Siltrhythmit mit der synsedimentar-
exhalativen Kupferkies-Kupferindig-Vererzung erhalten. In
der Nahe des Salbandes treten einzelne bis etwa 1, 1 mm
machtige Klufte auf, die mit einem eisenreichen Karbonat
(Ankerit)verheilt wurden. An der Grenze dieses Karbonates
gegen das Sediment beobachtet man immer wieder eine An-
reicherung feiner Kupferkiesfinkchen. Es sieht so aus, als
sei dieser Kupferkies durch die jungeren Ldsungen bzw.
durch die Auflésung des Rhythmites verdréngt, aus dem
Gangbereich hinausgedrangt und so am Salband angereichert
worden. Diesen Kupferkies beobachtet inan auch haufig in
feinen Rissen, die in den Rhythmit hineinreichen. Diese
Kupferkiesgdngchen enthalten aber nirgends Fahlerz. Dies
deutet auch darauf hin, daB das Erz modglicherweise dem
verdrangten Sediment entstammt bzw. aus diesem abdestil-

liert worden ist. Der Kies zeigt hier oft eine netzférmige



Ausbildung und ist stark von) Rund her durch Oxydations-
minerale verdrangt. Weiter gegen die Mitte des Ganges iolgt
auf diese zerbrochene und z. T. vererzte Randpartie ein bis
,zu 7" 35 mm machtiges Karbonatband, in dem man zwei ver-
schiedene Karbonate unterscheiden kann (Abb. 6):
a) ein helleres, zerbrochenes, harteres und alteres;
b) ein jungeres, dunkleres, das die Bruchsticke des alteren
Karbonates verkittet und mit Fahlerz vergesellschaftet ist.
Bei einer Atzung (5 Sekunden mit 10 %iger Aluminiumnitrat-
I6sung) wurde das hartere, &altere Karbonat uberhaupt nicht
angegriffen — es durfte sich daher bei ihm um Dolomit han-
deln — das jungere lief stark braun an und wurde sehr stark
geldst (Ankerit). Das Fahlerz verdrangt oftmals von den Kluf-
ten aus das altere Karbonat oder verkittet mehr oder minder
ohne Verdrédngung die Risse in diesem. Das Karbonat hat eine
KorngroRe bis max. 3*1 mm. Jungere Klufte in ihm wurden
nur mit Kupferkies ausgeheilt. Im Spat schwimmen linsenfor-
mige Kluftkérper des Rhythmites mit Kupferkies und Fahlerz;
dieses enthalt Bleiglanztropfchen, idiomorphe Quarze (Sten-
gelquerschnitt: 0'02 mm; Abb. 7, 8), Zinkblende (KorngroRe:
0'03 mm; Abb. 9) und feine Kupferkiesgangchen (Machtigkeit
um 0°001 mm). Im Bleiglanz findet man ab und zu auch feine
hellere Tropfchen, deren KorngrdéRe max. 0'003 mm betréagt.
Eine genaue Bestimmung ist mir wegen der geringen Korn-
groRe nicht moéglich, doch vermute ich in ihnen einen Silber-
trager (Silberglanz? Abb. 10). Im Anschliff konnten auch zwei
Goldkdrner gefunden werden: Das eine lag im Fahlerz, besall
eine angenahert rhombusartige Form mit einem max. Durch-
messer (in der Diagonale) von 0° 002 mm. Es war erst bei stark-
ster VergroRerung in Ol sichtbar und lag in einem Fahlerzkorn,
das auch Kupferkies und Bleiglanz enthielt. Das zweite Gold-
korn lag in der N&dhe des anderen Salbandes im Karbonat und
besall einen Maximaldurchmesser von 0*0045 mm. Ein weite-
res oisenarnies Karbonat, aber mit kleineren, isometrischen
Koérnern, baut einen um 6 mm machtigen Streifen auf, (1er auch

vor flo3te, stark ‘/.erbrochene, durch Fahlerz mit Bleiglanz-



tropfchen und Kupferkies verheilte Mikritfetzen enthéalt. Das
Karbonat ist gleich alt wie ein Fahlerz mit feinen Kupferkies -
lagen, also junger als die beiden gerade vorher erwahnten Kar-
bonate, und wahrscheinlich ein Rekristallisat eines kalkrei-

chen Mikrites.

Den mittleren Teil des Ganges nimmt ein 2’ 1 bis 4mm
machtiges derbes Fahlerz ein. Es schlielt Kupferkies, manch-
mal in Form rundlicher Kérper (GrofRe: 0°078 mm), gewdhn-
lich in Form von feinen Lamellen oder Schniren, ein. Das
Fahlerz zeigt auch einzelne bis zu 0° 009 mm dicke Kupferkies-
streifen mit feinstem Pyrit, dessen KorngrélRe schwer anzuge-
ben ist, aber maximal bei 0* 003 mm liegt. Die meisten Pyrite
sind aber um O OOl mm grof3, ein gut ausgebildeter Wirfel hat-
te eine Kantenlange von 00036 mm. Daneben gibt es im Fahl-
erz auch groRere, d. h. bis 0'04 mm grof3e, rundliche, ange-
I6ste Pyritkdrner. Bleiglanztropfchen sind in diesem Gangbe-

reich selten.

Soweit der méachtigste Fahlerzgang; ein anderer zeigt
einen schénen symmetrischen Aufbau mit einer gleichmaRigen
Abnahme des Kupferkiesgehalts von auen nach innen, d.h. vom
alteren zum jungeren:

1.) Die Salbander begleitet Kupferkies (meist schon in Samt-
blende Ubergegangen; max. 0’2 mm) in einer etwa 0‘ 8mm
breiten Schwarte.

2.) Nachstjunger ist eine etwa 1*3 mm machtige Zone mit Kup-
ferkies und wenig Fahlerz.

3.) Die Hauptmenge des Ganges nimmt mit Uber 6'6 mm Dicke
das Fahlerz ein, das in sehr feinen Aggregaten Kupferkies
fuhrt. Der Kupferkies mit hier zwischen 0'0015 mm und
0’004 mm. Daneben fuhrt d~s Fahlerz auch noch einige
Bleiglanztropfchen (max. KorngroéRe: O'Ol mm). Ab und zu
erkennt man auch idiomorphe Quarzkristalle mit Fahlerz-
einschliussen (max. Korngrodfe: 0° 12 mm), die das gleiche

Alter von Quarz und Fahlerz beweisen.

Ein weiterer Gang enthalt rundliche, manchmal amo-

benartig verzahnte Fahlerzkdérner (0'036 mm), Kupferkies



(0" 024 mm) und Bleiglanztropfchen (maximale GrofRZe: 0'3 nun).
Einen groRen Bleiglanzlappen (1*8 mm) fand ich als Zwickel-
Killer zwischen grofRen Kupferkieskérnern (0‘'2 mm); der Lap-
pen war ratidlich schon von einer 0‘03 mm dicken Rinde oxy-
discher Bleierze (Anglesit?) umgeben. Pyrit kommt vornehm-
lich an der Grenze Bleiglanz/Kupferkies vor, ist rundlich-zer-
fressen, stark porig und hat meist eine Korngrée um 0‘024mm.
Ich fand aber auch einen 0°078 mm grof3en, ein weiterer gut
erhaltener besalR eine Kantenlange von 0‘'06 mm. Infolge der
Verwitterung wird der Pyrit im allgemeinen von einer Nadel-
eisenerzkruste umgeben.

In einem weiteren Gangchen (0 486 mm maéchtig) fallt der ge-
ringe Fahlerzanteil auf. Der an Menge Uberwiegende Kupfer-
kies ist randlich in Nadeleisenerz uUbergegangen, der Pyrit

bildet "Vogelaugen".

Zusammenfassend ergibt sich also fur die epigenetische
Kupfervererzung der Schichten von Tregiovo folgende Abfolge:
a) Die Vererzung setzte mit einem eisenreichen Karbonat (An-

kerit) ein. Gleichzeitig kam es zur Abscheidung von Kupfer-
kies am Salband bzw. zur Ausheilung schon bestehender
Rupturen im Nebengestein mit dem genannten Kies. Es gibt
Anzeichen, die darauf hindeuten, dal der Kupferkies dem
synsedimentéar-exhalativ mit ihm vererzten Nebengestein
(Siltrhythmit) entstammt.

Nach dieser ersten Phase, z. T. auch wéahrend der néchsten,
bewirkten geringfligige Bewegungen ein Aufreilen von Kluf-
ten im Karbonat, am Salband und eine linsige Zerlegung des
Nebengesteins.

b) In der néchstjungeren Phase tritt neben Uberwiegendem Kup-
ferkies das erste Fahlerz auf,' das nach und nach mengen-
maRkig zunimmt, bis schlielBlich Kupferkies in ihm nur mehr
auf feine Lamellen beschrankt ist . Dem Fahlerz alters-
gleich ist zumindest ein Teil des Pyrits, weiters der Blei-
glanz (mit dem fraglichen Silbertréager), vereinzelt auch
Zinkblende, Gold und als Gangart ein eisenarmes Karbonat

und Quarz. Dabei ist der Bleiglanz und mit ihm der unbe-



stimmbare Silbertrager (? Silberglanz) im wesentlichen auf
den Anfang dieser Vererzungsphase beschrankt; nur verein-
zelt findet man Tropfchen davon im zentralen Gangbereich.
Ich vermute hier, wie ich dies schon fruher fur den Kupfer-
kies tat, daR auch das Blei den Sedimenten entstammt. Wie
aus dem eingangs gebrachten Profil hervorgeht, liegt die-
se synsedimentare Bleivererzung, speziell der Konkretions-
horizont, in der nachsten Umgebung des FRBhlerzganges und
wurde von diesem durchschlagen,

c) Durch die Verwitterung entstanden schliellich die auf diesen

Gangen ublichen Minerale, wie Malachit, Nadeleisenerz usw.

Aus dem ostalpinen Perm der Umgebung von Eisen-
kappel ist schon seit langem eine sedimentare Kupferverer-
zung bekannt. Das grofte derartige Vorkommen liegt imOboi-
niggraben und wurde u. a. von O.M. FRIEDRICH (1956) und
E. KRAJICEK (1940) ausfuhrlich beschrieben. Ein Vergleich
dieser den "Sanderzen" des Sangerhauser Revieres (Mansfel-
der Kupferschiefer) ahnlichen Lagerstatte mit der synsedi-
mentaren Vererzung von Tregiovo zeigt zwar eine groRRe Ahn-
lichkeit hinsichtlich des Alters, aber doch auch einen wesent-
lichen Unterschied bezuglich der Paragenese: Dem Kupfer-
glanz und Bornit von Eisenkappel steht der Kupferkies-Bornit-
Covellin-Typus von Tregiovo gegenuber. Fur den Fahlerz-
gang ergibt sich eine weitgehende Ubereinstimmung mit einer
erst jungst aufgefundenen und von mir bearbeiteten Kupfer-
vererzung aus der permoskythischen Gipslagerstatte an der
Schildmauer bei Admont (Ndrdliche Kalkalpen). Wenngleich
der Cu-Vererzung von Tregiovo keine wirtschaftliche Bedeu-
tung zukommt, ist sie doch wegen ihrer stratigraphischen Po-

sition an der Wende Variscicum/Alpidicum bemerkenswert.

AbschlieBend darf ich den Herren Prof. FRIEDRICH

(Leoben) und Dr. m ostrer (Innsbruck) fur Anregung, Dis-

kussion und jegliche Unterstitzung danken.



Schrifttum

FRIEDRICH O.M. : Das Kupfererzvorkommen vom Oboiniggra-

ben bei Eisenkappel. — Unv. Bericht an
die Landesplanung Karnten {Voélkermarkt),
1956, 12 p.

HADITSCH J.G.: Die Gaslagerstatte Schildmauer bei Admont
und ihre Kupfererzspuren. — Im Druck.

KLEBELSBERG R.v.: Geologie von Tirol. — 1935, 872 p.

KJRAJICEK E .: Notiz zu einem Kupfererzvorkommen im Oboj-
nikgraben (Karawanken). — BHM. 88, 1940,
4:47-53.

MOSTLER H.: Sedimentére Blei-Zinkblendevererzung in den
mittelpermischen "Schichten von Tregiovo"

(Nonsberg, N-Italien). — Mineralia deposi-
ta, j_, 1965.

PERNA G.: Galena e blenda. — In: "L'industria mineraria nel
Trentino-AltoAdige", Trient (Trento),
1964:70-73.

SRBIK R. R.v. : Bergbau in Tirol und Vorarlberg in Vergangen-
heit und Gegenwart. - Ber. Naturwiss.-

med. Ver. Innsbruck, 4L 1929: 113-279.

VACEK M .: Ueber die geologischen Verhaltnisse des Nonsber-
ges. — Verh.Geol. RA., 1894, 16:431-446.

— . Erlauterungen zur Geologischen Karte ... Rove-
reto-Riva. — Geol.RA., 1911, 100 p.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Johann Georg HADITSCH, Leoben,Mont. Hochschule,

Institut fur Mineralogie und Gesteinskunde.



-
Liegendes

Abbildung 1 Abbildung 2
Abbildung 3

Abbildung 4



Abbildung 5 Abbildung G
Abbildung 7 Abbildung 8

Abbildung 9 Abbildung 10



Erlauterung der Abbildungen

Abbildung 1:

Eis wurde versucht, die Abfolge der Vererzung, wie sie sich
aus dem Anschliffbefund ergibt, Ubersichtlich darzustellen.
Die relativen Intensitaten der Vererzung wurden nur geschatzt.
Aus dem Saulenprofil ist klar zu erkennen, dal die Minerali-
sation mit Kupferkies, Kupferindig und Bornit beginnt, dabei
an Starke allmé&hlich zunimmt, ihren Hohepunkt mit dem Kies
und dem Covellin erreicht, hierauf aber sehr rasch verarmt
und mit Kupferkies allein ausklingt.

Abbildung 2:

Mikritlagen in einem 5" lang mit 10 %iger Aluminiumnitratlo-
sung geatzten Anschliff. Die liegende Folge aus ungeatztem,
karbonatarmem und SiUz-reicherem Silt und dunkleren, kar-
bonatreicherem Mikrit wird von zwei Kliften durchrissenUirte-
Bildrand bzw. Bildmitte), die mit Kupferkies und Kupferindig
(hell) gefillt sind.

1 Nie., 20 x.

Abbildung 3:

Von der Kluft ausgehend wurden die metallhaltigen Lésungen
in das Sedimentationsbecken ausgehaucht und fielen dort auch
sehr rasch in Form s-konkordanter Kupferkies-Covellinfink-
chen (weiB) aus. Der gleichzeitig abgesetzte Silt verhielt sich
bei der Atzung mit Al-Nitratlésung resistent. Mit der Entfer-
nung von der Kluft nimmt auch die Vererzung des Mikrites
gleichmaRig ab.

1 Nie., 50'4 x.

Abbildung 4:

Siltrhythmit mit gleichméafRiger s-konkordanter Kupferkiesver-
erzung, die in auffallender Weise an die karbonatarmeren (un-
geatzten) Lagen gebunden ist.

1 Nie., 504 x.

Abbildung 5:

Erzlage mit Kupferkies (weill) und Covellin (hellgrau).
1 Nie., 128 x.

Abbildung 6:
Ausschnitt aus dem Fahlerzgang:
Ein &lteres, idiomorphes.Karbonat (dunkelgrau, glatt) — es

durfte sich bei ihm, da es vom 10 %igen TROJERschen Atz-
mittel nicht angegriffen wurde, um Dolomit handeln — wurde
von Rissen und von seinen Randern aus durch ein eisenreiehos,
vom Atzmittel stark angegriffenes Karbonat (hellgrau, deutli-
ches Relief gegen das altere Karbonat) verdrangt. Im jinge-
ren Karbonat steckt auch ein Kupferkiesbutzen.

1 Nie., 128 x.



Abbildung 7:

Im Fahlerz (hellgrau), das Kupferkies- und auch wenige
Bleiglanzeinschlisse (eine Spur heller) enthalt, erkennt man
Querschnitte von Quarzstengeln (schwarz). Einzelne Quarze
(z. B. der am rechten Rand gelegene) enthalten feine Fahl-
ei'zeinschlusse.

1 Nie., 320 x, Olimmersion.

Abbildung 8:

Ein Quarzkristall (Mitte, hellgrau), das vom Fahlerz (hell-
grau) mit Kupferkies (etwas heller) umgeben ist, enthalt zo-
p.ar feine Fahlerzeinschlisse (hellgrau, im Quarz oben und
links unten).

1 Nie., 320 x.

Abbildung 9:

Im Zentrum ein Zinkblendekorn (dunkelgrau), das von einem
schmalen Kupferkiessaum (weifl) umgeben ist. Auf den Kies
folgt Fahlerz (hellgrau). Die Abbildung enthalt auRerdem noch
Pyrit und Oxydationserze (Malachit, Nadeleisenerz usw.).
1Nie., 320 x.

Abbildung 10:

In der Mitte der Abbildung nahe dem unteren Rand sieht man
ein weilles Tropfchen. Es handelt sich dabei um den fragli-
chen Silbertrager (? Silberglanz). Der Lappen dariber (deut-
lich dunkler, in der Mitte der Aufnahme) sowie das feine
Tropfchen aro linken Rand ist Bleiglanz, die Ubrigen, hell-
grauen Korner stellen Kupferkies dar.

INic., 320 x, Olimmersion.
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